
  檢驗項目 單位 標準 分析方法 

1 MgO 純度 % 90 以上 GB/T 5069-2007 

2 苛化反應% % 80 以上 YB/T 4019-2006 

3 強度減量% % 5 以下   

4 水份 % 2 以下 GB/2007,6-1987 

5 CaO 含量 % 2 以下 GB/T 5069-2007 

6 Fe2O3 & AL2O3 % 1 以下 GB/T 5069-2007 

7 SiO2 % 3 以下 GB/T 5069-2007 

8 粒度 Mesh Mesh 200 通過 95%以上 GB 2007,7-1997 

 


