
序号

No. 

检验项目  

Inspection items 

单位符号  

Unit 

标准要求    Standard  检验结果  Results 

1 尺寸及偏差    Size mm 边长  Side length 600±1.0 600.0-600.3 

2 边直度        

Straight degree 

％ ±0.2  -0.02~+0.04 

3 直角度    Straight 

angle 

％ ±0.2  -0.02~+0.04 

4 表面平整度   

Surface roughness 

％ 中心弯曲度    Center 

of curvature 

±0.2 +0.2 

   翘曲度           Warp 

degrees 

±0.2 -0.01~+0.02 

   边翘曲度         Edge 

warp degrees 

±0.2 -0.04~+0.02 

5 表面质量     Surface quality 至少95%的砖其主要区域无明显缺陷    

At least 95% of its main area 

without obvious flaws brick 

符合  Qualified 

6 吸水率    Bibulous 

rate 

％ 平均值≤0.5  单个值≤0.6    Average

≤0.5  Single value≤0.6 

0.05    0.04-0.06 

7 破坏强度  Fracture 

strength 

N 当厚度≥7.5mm时，平均值≥1300  When the thickness is 

more than 7.5mm, the average strenghth is no less than 

1300 

8 断覆膜数 Mpa 平均值≥35  单个值≥32            

Average≥35  Single value≥32 

46.6   45.9-47.0 

9 耐磨性        Wear 

resistance 

m㎡ 磨损体积≤175    Wear volume≤175 131 

10 光泽度  Gloss  ≥55   

11 抗冻性       Frost 

resistance 

经试验后应无细纹或剥落         After 

the test should be no wrinkles or 

flaking 

符合  Qualified 

12 耐家庭化学试剂  Chemical 

resistant   

不低于GB级  No lower than GB class UA级  UA Class 

13 耐游泳池盐度    Pool 

salinity tolerance 

不低于GB级  No lower than GB class UA级  UA Class 

 


